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O Estado da Arte em 
Normalização de Concreto
O que você precisa saber

A Estanqueidade como 
Multiplicador da Vida Útil

Engº Esp. José Miguel F. Morgado
Diretor do IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização
Gestor do CB-022 Comitê Brasileiro de Impermeabilização

A Estanqueidade como 
Multiplicador da Vida Útil
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A água nas edificações

 Patologias associadas à água

 Excelência na impermeabilização

 Benefícios da impermeabilização

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

Normas de impermeabilização – CB-022

 VUR – VUP – VU

Normas em revisão no CB-022

Normas de 2023 - Desempenho 

 VU – Incumbências dos intervenientes
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Umidade

Atmosfera

Construção Vizinha

Própria Construção

Solo

A Água nas edificações

A Água nas edificações
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Patologias associadas à Água

Patologias associadas à Água
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Excelência na Impermeabilização

 Necessidade de Qualidade na Cadeia Construtiva
 Normas Técnicas ABNT
 Controle de Qualidade
 Certificação de Produtos, Processos e Empresas
 Integração com outros Projetos - Compatibilização
 Projetistas Especializados em Impermeabilização
 Vida Útil de Projeto conforme Norma de Desempenho 

(ABNT NBR 15575)

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Qualidade dos Materiais de Impermeabilização
Qualidade Execução Impermeabilização (M. O.)

?

Tecnologia da Impermeabilização
Custos

?

Excelência na Impermeabilização
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Projeto civil e arquitetônico
Qualidade  Execução Construção (M. O.)
Emprego de materiais de construção de qualidade
Estabilidade Estrutural
Conhecimento climático da região
Conhecimento das condições do solo
Normalização (Normas Técnicas da ABNT)
Fiscalização – Avaliação de conformidade
Projeto  de Impermeabilização
Escolha de sistema de impermeabilização compatível
Qualidade dos Materiais de Impermeabilização
Qualidade Execução Impermeabilização (M. O.)

Uso

Tecnologia da Impermeabilização
Custos

Manutenção

Excelência na Impermeabilização

Benefícios da Impermeabilização

Valorização Imóvel

https://www.istockphoto.com/br/fotos/luxury-apartment

Menor Manutenção
Maior Rentabilidade

Menos Conflitos Jurídicos

Mais Energia Produzida
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

 IBI fundado em 1975, é sócio mantenedor da ABNT desde 1977 e em 1994 

assumiu a secretaria do CB-022 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização

Todas as reuniões sobre revisão e novas normas técnicas do CB-022 são na 

sede do IBI à:

Av. Queiroz Filho, 1700 – 5º andar – Sala 507 – Torre D

CEP - 05319-000 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP

Engª Esp. José Miguel Morgado
Gestor do CB-022

josemiguel@ibibrasil.org.br
11-99175.4499

Patrícia Trevisan
Secretaria Técnica

cb-22@ibibrasil.org.br
cb22@abnt.org.br

11-3255.2506

Dª Norma

1940 – 84 anos
1ª Norma Técnica Brasileira

1974 – 50 anos
1ª Norma Técnica de Impermeabilização
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Descrição da NormaAnoNúmero da norma/ano
Mantas de butil para impermeabilização - Especificação (erratas 1 e 2)1986ABNT NBR 9.229:1986 Errata 1:1986
Mantas de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM) para impermeabilização - Especificação1992ABNT NBR 11.797:1992
Perfil de elastômero para vedação de junta de dilatação de estrutura de concreto ou aço - Requisitos2004ABNT NBR 12.624:2004
Emulsão asfáltica para impermeabilização2005ABNT NBR 9.685:2005
Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização2006ABNT NBR 9.686:2006
Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilização2006ABNT NBR 15.414:2006
Impermeabilização - mantas de cloreto de polivilina (PVC)2007ABNT NBR 9.690:2007
Bocal de etileno-propileno-dieno monômero (EPDM) para impermeabilização de descida de águas 
(emenda 1)2007ABNT NBR 15.375:2007
Membrana elastomérica de isobutileno isopreno em solução para impermeabilização2007ABNT NBR 15.460:2007
Execução de impermeabilização2008ABNT NBR 9.574:2008
Membrana asfática para impermeabilização com estrutura aplicada a quente2008ABNT NBR 13.724:2008
Asfalto elastomérico para impermeabilização2009ABNT NBR 13.121:2009
Impermeabilização - Seleção e projeto2010ABNT NBR 9.575:2010
Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização2010ABNT NBR 15.885:2010
Argamassa impermeável2012ABNT NBR 16.072:2012
Manta asfáltica para impermeabilização2014ABNT NBR 9.952:2014
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização2015ABNT NBR 11.905:2015
Fita asfáltica autoadesiva2015ABNT NBR 16.411:2015

https://www.abntcatalogo.com.br/pav.aspx

NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – CB-022

37 NORMAS

Descrição da NormaAnoNúmero da norma/ano
Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros - Características de desempenho2017ABNT NBR 9.910:2017
Materiais de impermeabilização - Determinação da potabilidade da água após o contato2017ABNT NBR 12.170:2017
Materiais de impermeabilização — Determinação da resistência à tração e alongamento2017ABNT NBR 16.548:2017
Aderência aplicável em camada impermeabilizante - Método de ensaio2021ABNT NBR 12.171:2021
Edifícios e obras de engenharia civil - Selantes - Vocabulário2021ABNT NBR ISO 6.927:2021
Construção civil - Produtos para juntas - Determinação da recuperação elástica de selantes2021ABNT NBR ISO 7.389:2021
Construção civil - Produtos para juntas - Determinação da resistência ao escorrimento de selantes2021ABNT NBR ISO 7.390:2021
Construção civil - Selantes - Determinação das propriedades de tração (Alongamento na ruptura)2021ABNT NBR ISO 8.339:2021
Construção civil - Selantes - Determinação das propriedades de tração na manutenção do alongamento2021ABNT NBR ISO 8.340:2021
Construção Civil - Produtos para juntas - Determinação de propriedades de adesão/coesão de selantes em 
temperatura constante2021ABNT NBR ISO 9.046:2021
Construção civil - Produtos para juntas - Determinação das propriedades de adesão/coesão dos selantes 
em temperaturas variáveis2021ABNT NBR ISO 9.047:2021
Construção civil - Selantes - Determinação de mudanças em massa e volume2021ABNT NBR ISO 10.563:2021
Construção civil - Selantes - Determinação das propriedades de tração de selantes em extensão mantida 
após imersão em água2021ABNT NBR ISO 10.590:2021
Construção civil - Selantes - Determinação das propriedades de adesão/coesão após a imersão em água2021ABNT NBR ISO 10.591:2021
Construção civil - Selantes - Determinação de resistência à compressão2021ABNT NBR ISO 11.432:2021
Construção civil - Produtos para juntas - Classificação e requisitos para selantes2021ABNT NBR ISO 11.600:2021
Construção civil - Selantes - Especificações para substrato de ensaio2021ABNT NBR ISO 13.640:2021
Membrana acrílica para impermeabilização (emenda 1)2023ABNT NBR 13.321:2023
Membrana de poliuretano para impermeabilização - Requisitos mínimos de desempenho2023ABNT NBR 15.487-1:2023

NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – CB-022
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PQ-IBI

Normas Técnicas ABNT
ABNT NBR 16411

Fita asfáltica 
autoadesiva

ABNT NBR 15487-1

Membrana de 
poliuretano para 
impermeabilização

ABNT NBR 13321

Membrana acrílica para 
impermeabilização

ABNT NBR 11905

Argamassa 
polimérica 
industrializada para 
impermeabilização

ABNT NBR 9952

Manta asfáltica para 
impermeabilização

CÂMARA DOS FABRICANTES DO IBI

VUR VUP VU
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VUR VUP VU

Vida Útil de 
Referência

Aquela que o 
Fabricante

Fornece de seu 
Produto

VUR VUP VU

Vida Útil de 
Projeto

Aquela que o 
Projetista 

PROJETA para 
sua Obra
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VUR VUP VU

Vida Útil

Aquela que o Usuário 
Espera de um 
determinado  

Produto/Serviço

ABNT NBR 9574

ABNT NBR 9575

2008 - Execução da Impermeabilização

2010 – Impermeabilização - seleção e projeto

NORMAS EM REVISÃO NO ABNT/CB-022
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2008

Execução da 
Impermeabilização

ABNT NBR 9574 ABNT NBR 9575

2010

Impermeabilização -
seleção e projeto

NORMA MÃE

Diretrizes e princípios gerais de impermeabilização:

PROJETO, EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO,

USO e MANUTENÇÃO

ABNT NBR 9575

NORMAS EM REVISÃO NO ABNT/CB-022

 Termos e definições:
 Conceitos gerais
 Projeto, execução e avaliação de conformidade
 Uso e manutenção
 Materiais
 Ensaios

ABNT NBR 9575NORMA MÃE – Diretrizes e princípios gerais de impermeabilização

Coordenadora: Arqtª Cirene Paulussi Tofanetto
Secretário: Engº Flávio de Camargo Martins 

 Diretrizes para elaborar Projeto de impermeabilização:
 VUP --- VUR

 Classificação dos tipos de impermeabilização
 Classificação quanto ao desempenho

 Sistema de Impermeabilização:
Conjunto de  produtos e serviços dispostos em 
camadas ordenadas, destinados a conferir 
estanqueidade a uma construção

 Camada de regularização
 Camada de imprimação
 Camada de berço
 Camada impermeável
 Camada separadora
 Camada drenante
 Camada amortecedora
 Camada de proteção térmica
 Camada de proteção mecânica

NORMAS EM REVISÃO NO ABNT/CB-022
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CT-501 – Comitê Técnico IBRACON X IBI
ESTANQUEIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

Boas Práticas para a
Estanqueidade das Estruturas de Concreto

NORMAS EM REVISÃO NO ABNT/CB-022
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NORMAS EM REVISÃO NO ABNT/CB-022

ABNT NBR 158852010 – Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização

Coordenador: Engº Darcio Beluzi
Secretário: Engª Victor Guedes

1. Bicomponente - Produto “A”  (cimento com aditivos) e “B” (adesivo)
2. Produto único (adesivo) e adicionado na obra com cimento e água
3. DESEMPENHO

1. Produtos com e sem FIBRAS
2. INTERLABORATORIAL

ABNT NBR 15885 – Flexível
ABNT NBR 11905 - Rígido

NORMAS EM REVISÃO NO ABNT/CB-022
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ABNT NBR 15487

Membrana de poliuretano para Impermeabilização – Requisitos mínimos de desempenho

2023 – Parte 1 – Lajes e Coberturas em geral

Parte 2 – Áreas com trafego de pedestre e veículos

Parte 3 – Estruturas de contenção de fluídos

Coordenador: Engº Quím. Guilherme Milanez Scrich
Secretário: Engª Michelle Codato

Interlaboratorial

NORMAS EM REVISÃO NO ABNT/CB-022

1995
03 páginas

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO
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2008
04 páginas

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO

2023
15 páginas

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO
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NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO
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NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO

ANEXOS – Materiais e equipamentos e Método de ensaio
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2007
07 páginas

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO

2023-1
11 páginas

NORMAS DE 2023 - DESEMPENHO
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VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES
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VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES

VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES
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VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES

VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES
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VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES

VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES
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VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES

VU - INCUMBÊNCIAS DOS INTERVENIENTES
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O DESEMPENHO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 
DEPENDE DE VÁRIOS FATORES:

Precisamos saber projetar, fazer a aquisição do 
material com base em requisitos técnicos 

comprovados, receber com critério e avaliar a 
aplicação dos produtos de impermeabilização 
e por fim, fazer as devidas manutenções para 

termos uma edificação 100% estanque!

https://ibibrasil.org.br/simposio2025/

SUSTENTABILIDADE NA IMPERMEABILIZAÇÃO
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OBRIGADO!
Engº Esp. José Miguel F. Morgado
josemiguel@ibibrasil.org.br
https://ibibrasil.org.br/
11-991754499
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